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RCC - Valcovany beton

Trvanlivé a pevne
zpevnene plochy a vozovky
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VALCOVANY BETON

VALCOVANY BETON (RCC) byl vyvinut v USA v sedmdesatych letech
minulého stoletijako cenove pristupné resenipro vozovky, které by odolaly
vysokému dopravnimu zatizeni. Jedna se o velmi inovativni reseni
pro stavbu vozovek, které kombinuje dlouhodobou Zzivotnost
apevnost betonu se snadnosti pokladani asfaltu. Valcovany betonse
poklada asfaltovym finiSerem, je rychly na vystavbu, stoji méné

a je odolngjsi nez konvencni materialy pro stavbu vozovek.

Vyhody:
» rychla technologie vystavby,
» vozovky mohou byt zatiZzeny jiz po 48 hodinach,
» trvanlivost - dlouha zivotnost s minimalni udrzbou,

» odolnost vUci vyjizdéni koleji.

Vysoky vykon a nizké naklady

Zatimco naklady na pokladku valcovaného betonu jsou srovnatelné a ne-li
nizsi nez u asfaltovych vozovek, jeho dlouhodobé naklady na udrzbu
jsou mnohem nizsi, coz v primeéru vychazi na 30% usporu za celou dobu
Zzivotnosti vozovky.

Struktura RCC

Povrch RCCje podobny s asfaltovou vozovkou, avsak jeho hutnost a pevnost
odpovida strukture betonu.
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Pouziti valcovaného betonu:

» priimyslové a skladovaci prostory,
» odstavné a parkovaci plochy,

» distribucni sklady,

» mistni silnice a cesty,

» obsluzné a prijezdové komunikace,
» lesni cesty.

Rekonstrukce vozovek

Valcovany beton nachazi velice dobré
uplatnéni takeé pfi rekonstrukci vozovek jako
krytova nebo podkladni vrstva, anebo jako
kompozitni vozovka s obrusnou asfaltovou
vrstvou, kde valcovany beton tvofi pevny
a odolny zaklad. Kompozitni konstrukce navic
snizuje vyskyt vyjetych koleji, a zajistuje
vysokou uzitnou hodnotu bez nutnosti
dalSich oprav.

Realizace RCC

CEMEX poskytuje nejen realizaci vozovek
a zpevnénych ploch v celé Ceské republice,
ale také dalsi sluzby, které jsou spojeny
s vystavbou vasich komunikaci:

» vypracovani projektu na miru,

» realizace tuhé vozovky z valcovaného
betonu,

» realizaci kompozitni vozovky v kombinaci
s asfaltovou vrstvou,

» zajisténi projektove dokumentace
pro stavebni povoleni,

» optimalizaci navrhu slozeni vozovky,

» souvisejici prace (pfiprava zemniho télesa,
zhotoveni podkladnich vrstev aj.).

Kvalitni podkladni vrstva poskytuje stavebni
platformu pro pokladku RCC.

Zajisténi spravné hutnosti
a hladkosti povrchu vozovky.

Pouziti vhodnych valctl
a profesionalnich zafizeni.

OSetieni cerstvé
"~/ polozeného valcovaného betonu.
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Jedna z moznosti dilataci
ztvrdlého betonu.




Reseni vozovek a zpevnénych ploch

Valcovany beton jako tuha vozovka
» \ysoka pevnost a trvanlivost valcovaného betonu eliminuje bézne
problémy, které jsou tradi¢né spojené s jinymi typy vozovek,
» je odolng;jsi viici vyjizdéni koleji a je schopen vydrzet velké bodové
a opakuijici se zatizeni,
» je odolny vUi¢i poSkozeni zplisobenému pohonnymi hmotami, oleji
a je mrazuvzdorny.

Valcovany beton jako kompozitni vozovka
» Jedna se o kombinaci tuhé a pruzné vozovky,
» kompozitni vozovka je sloZzena z podkladni tuhé vrstvy, kterou tvori
valcovany beton (RCC) a vrchni obrusné asfaltové vrstvy,
» Vvyvozené zatizeni od dopravy je rychle a rovhomeérné rozprostieno
prfes vétsi unosnou plochu.

Srovnani s asfaltovou vozovkou

Konstrukce vozovek, které jsou slozeny z tuhé betonové desky
a pruznych asfaltovych vrstev prenaseji dopravni zatiZzeni odliSné do
spodnich vrstev. Vzhledem k tomu, ze konstrukce betonové vozovky se
neprohyba a ma vynikajici odolnosti proti tvorbé trvalych deformaci,
vyvozené zatizeni od dopravy je rychle a rovhomeérné rozprostreno
pres relativné Sirokou a tnosnou oblast.

Ve srovnani s pruznou asfaltovou vozovkou se ohyb pfizplsobi
dopravnimu zatizeni. Pruzna asfaltova vrstva, ktera lezi na podkladni
vrstveé stérku, rozlozi napéti postupné prfes pomérné malou oblast do
spodnich vrstev. V tomto pripadé je zapotiebi mocnéjsi vrstva asfaltu,
aby ochranila tyto vrstvy ve stejné mire.
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RozloZeni napéti
v asfaltové vozovce

Nejlepsi varianta rozlozeni
napéti v betonové vozovce

RozlozZeni napéti
v kompozitni vozovce



Nizsi naklady zivotniho cyklu a osvedceneée
vlastnosti jsou nejrozumnejsi volbou

VLASTNOSTIRCC VYHODY RCC

odolava intezivni dopravé
odolava soustfedénému vysokému zatizeni
lokalné preklene nestabilni podlozi
Vysoka pevnost v tlaku Setfi naklady na udrzbu
zkracuje dopravni odstavku
odolava tézkému provozu
eliminuje vznik vytlukt a vyjetych koleji

zvysuje trvanlivost vozovky
Vysoka hutnost/nizka propustnost odolava poskozeni mrazem
vylucuje Skodu prosakujicim olejem

zvysuje pevnost vozovky
Nizky obsah vody ZlepSuje odolnost vozovky
snizuje smrst'ovani/tvorbu trhlin

zvysuje vykon spary

Zaklinéni kameniva ZlepSuje prenos zatéze
(Aggregate interlock) a vzajemného zaklinéni desek

eliminuje svislé poruchy

zmirnuje ucinky méstského tepelného ostrova
Vysoka slunecni odrazivost nizsi naroky na osvétleni vozovky
podporuje Setrnost k Zivotnimu prostfedi

rychlejsi doba vystavby
Bez vyztuze a kotvicich trnii jednoducha priprava stavenisté
vylouceni problému s korozi

rychlejsi doba vystavby
Nevyzaduje bednéni vvr . ..
. L. nizsi naklady na pracovni silu

nebo dokoncovaci prace

jednoducha priprava stavenisté
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800111212

Video: Jak se stavi silnice s pouzitim RCC
Naskenujte a sledujte na svém mobilnim telefonu.
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Pfed navrhem nebo aplikaci vénujte pozornost aktualnim technickym listdim vyrobku.
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